
IV. Качественный и количественный элементный анализ
12. Определение углерода (свободного, аморфного, в виде графита) и влаги (гигроскопической, 
кристаллической) в неорганических и органических материалах. Возможен количественный и качественный 
анализы.
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Параметры:

Предел обнаружения:
-  углерода - 0,5 ppm, 
- влаги - 0,1%.
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