
отзыв
на автореферат диссертации Петрачкова,щмитрия Николаевича

<<сложнопрофильные изделия из силикатцого стекла
с токопроводящим покрытием>>,

представленную на соискание уrеной степени кандидата технических наук

по специчlпьности 2.6.|4 - Технология силикатных и тугоплавких

неметаJIлических матери€LIIов

Эпектрический обогрев остекления для обеспечения надёжной

видимости в р€}зных метеорологических условиrIх широко применяется дjUI

транспортных средств. В современных системах обогрева металлические

резистивные элементы замещаются на нагревательные элементы на основе

токопроводящих покрытий. Создание низкоэмиссионных токопроводящих

покрытий является интенсивно рz}звивающимся направлением в р€Lзличных

областяХ техникИ оТ электронных устройств до остекJIения зданий.

отличительными особенностями применения таких покрытий на остекJIении

транспортных средств являются крупные габариты и сложные профили

изделий, на которых требуются сочетание высокого светопрОпусканиrI И

заданной электропроводности при сохранении прочностных характеристик

стёкол.
Разработка

производства
крупногабаритных узлах остекления со сложным профилем и повышеЕными

техническими характеристиками - эпектропроводностъю покрытиrI на

требуемом нормативными документами уровне в сочетании со

светопрогtусканием не ниже 65% и равномерным распределением
температурного поля по площади обогрева с разбросом не более 10ос -

является сложной . и важной задачей, указывающей на- актуальность

выбранной соискателем темы.

основное внимание в диссертационной работе Петрачкова д,н,

уделено разработке и внедрению элементов технологии изготовления

электрообогреваемых элементов сложнопрофильных изделий из стекла,

обеспечивающих их эксплуатационную надежность и устойчивую

работоспособность с одновременным повышением эффективности и

экологической безопасности производства.

результаты исследований распределения температуры на обогреваемых

поверхностях сложного профиля и разработка способа реryлированиrI

новых .методов
поверхностных

и промышленных
нагревательных

технологий
элементов

для
на



толщины токопроводящего покрытия, установление влиrIниrI параметров

л€верногО изл)л{ения на рЕrзные типы токопроводящих покрытий на основе

оксида индия с оксидом олова и на устранение микродефектов в

поверхностном слое стекJIа, выявление степени влияния режимов процесса

гulзодинамического напыления

токопроводящего покрытия и
контактных

прочностные

шин на состояние
характеристики стекол

несомненно содержат научную новизну в представленной соискателем

работе.

Практическое значение работы состоит в н€lхождении оптимLпьных

технологических алгоритмов газодинамического напыления токопроводящих

медно-€Lлюминиевых шинок, позволяющих искJIючить высокотемпературную

стадию спекания, уменьшить затраты и обеспечить высокие

эксплуатационные качества обогреваемых транспортных стёкол, что, в свою

очередь, подтверждено многолетним опытом реztпъной экспJIуатации таких

стёкол.

по представленному автореферату можно сделатъ несколько

замечаний:
представленные в Таблице З результаты измерениrI адгезии

контактных шин к проводящему покрытию сопоставляют рzвные методы

нанесения и р€вные матери€Lлы контактных шин. Так как измеряем€Lq

величина адгезии может.зависеть от толщины покрытия, то корректно

сравнивать адгезию шин из р€вных материLгIов, нанесённых р€вными

способами, следует только при их одинаковоЙ толщине.

влияние материzша и способа нанесениlI контактных шин на прочность

стекJIа, приведённое на Рисунке 5 может быть обусловлено только

термическим или динамическим воздействием на стекло в процессе создани,I

контактных шин. Заметные р€lзличия в величинах разброса резупътатов
" трёх типов образцов укz}зывают на н€Llrичие невыявленныхИЗМеРеНИИ ДЛЯ _ )il5цut, yttast>rr,crп

факторов, влияющих на разброс измеряемых значениЙ прочности. Однако

сделанный автором вывод об отсутствии существенного влияния обоих

методов нанесениrI на прочностъ стекJIа вполне правомерен.

приведенные замечания, однако, не снижают общего положительного

впечатлениrI от представленной работы, не отражаются на ее ценности и

значимости.

заключение
щиссертационная работа соответствует требованиям, предъявJuIемым к

кандидатским диссертациям пп.9_14 ((Положения о порядке присуждения

у{еных степенеЙ), предъявляемым к кандидатским диссертаци,Iм, а её автор,



петрачков Щмитрий Николаевич, заслуживает присвоениrI уlеной степени

кандидата технических наук по специ€tлъности 2.6.|4

силикатных и тугоплавких немет€tллических матери€Lлов.

технология

Я, Каширин Александр Иванович, даю сопIасие на вкJIючение своих

персоналъных данных в документы, связанные с защитой диссертации
Петрачкова,Щмитрия Николаевича, и их дальнейшгуо обработку.
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